DATENBLATT S. 1/9

«I» DYNACEM?®° das explosionsfreie Sprengmittel

Der Quellsprengstoff DYNACEM dient zum chemischen, nicht explosiven Sprengen. Lautlos quillt
es auf und zerstort Bauelemente und Stein, legt die Bewehrung frei und ist so einfach im Gebrauch:

1. Sie beginnen 2. Sie rithren DYNACEM 3. DYNACEM quillt auf, SPRENGT
mit dem Bohren mit Wasser an und fiillen und ZERKLEINERT Beton, Stein

- -

von Lochern: es in die Bohrlocher ein: Stahlbeton und Felsgestein:

Der Quellsprengstof DYNACEM IST SCHNELLER ALS STEMMEN.

Eine entsprechend gewéhlte Bohrlochanordnung ermoglicht:

- Zerkleinern in grof3e oder kleine Teile, - Teilen in transportfdhige Elemente:
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DYNACEM-VORTEILE: DYNACEM-EINSATZGEBIETE:
- Zeitersparnis, - Betonabbruch, Felsensprengen,
- lautlos, vibrationsfrei, keine - Brechen von Steinen und Felsbrocken,

Funkenbildung und Abgase,
- keine schweren Gerite notwendig,
- geringerer Energieverbrauch,
- keine umbherfliegenden Triimmerteile,

- Teilen von Balken und Fundamenten,
- Abtragen von Bauelementen und Gestein,
- Offnungen in Platten,

- keine Rissbildung in den nicht abzutragenden - Ausgrabungen im Felsgestein,
Blocken, - Aushub von Tunneln und Kaniélen,

- kontyolliertes Zerbroseln in gewlinschten - Freilegung von Bewehrungselementen,
Bereichen

- Abspalten von rissfreien Felsblocken.
- "Schneiden" nach vorher erstelltem Linienplan, spalten v

- keine Staubbildung, giftigen Gase, kein Feuer, Quellsprengstoff ist die IDEALLOSUNG
- kein Erwerbsschein un_d keine . fiir Einsatzgebiete, wo Larm und
Schutzvorkehrungen fiir Sprengmittel notig. Erschiitterung nicht erlaubt/erwiinscht sind.
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EIGENSCHAFTEN UND ANWENDUNG

Der Quellsprengstoff DYNACEM ist ein graues Pullver, das mit Wasser angeriihrt
und in die vorher gebohrten Locher des abzubauenden Objektes eingegossen oder eingepresst wird.
In Folge einer chemischen Reaktion (Dynacem bindet Wasser und erzeugt Wirme) hértet
DYNACEM aus, setzt sich in den Lochern fest und quillt auf. Durch die Ausdehnung wéchst
der Druck!, den der Quellsprengstoff Dynacem auf die Wandungen ausiibt. Der durch DYNACEM
erzeugte Druck kann einige Male hoher sein, als die Zugfestigkeit von Beton, mineralischen
Baustoffen und Felsgestein. Wenn der Expansionsdruck im Bohrloch den Wert der Zugfestigkeit
des Objektes iibersteigt, erfolgt die Zerstorung - Auseinanderreilen und Rissbildung im Objekt.
Die Risse wachsen mit der weiteren Expansion von DYNACEM. Die Ausdehnung der enstandenen
Risse und somit die Zerstorung des abzutragenden Objektes schreitet ein paar Tage lang voran
und kann durch Befeuchten der Bohrlocher mit warmem Wasser nach Materialabbindung
beschleunigt werden. Harte und druckfeste Stoffe (z.B. Hartbeton) zerbrechen eher als weiche
und/plastische, die sich verformen anstatt zu zerbrechen (z.B. Beton niedriger Giiteklasse).

DYNACEM gibt es in drei Varianten: STANDARD fiir Temperaturen von -5 bis +15 °C,
SOMMER fiir 10 - 30 °C und SOMMER+ fiir 30 - 50 °C.

Locher mit einem Durchmesser von 1 - 4 cm, die in einer Reihe und im Abstand von
10 Durchmessern (10 - 40 cm) gebohrt werden, ermoglichen das effektive Spalten von losen
Blocken, Steinen, Felsen, Felsbrocken und Platten, Estrichen und Klumpen aus unbewehrtem Beton
in zwei Hélften (4 cm Durchmesser empfohlen unter 5 °C).

In den meisten Fillen bieten Bohrlochdurchmesser von 3 - 4 cm in Abstinden von 5 - 15
Durchmessern (15 - 60 cm) ein erfolgreiches Abbauen. Zur Sicherheit sollten jedenfalls
die Temperatur des Objektes (Messung mit einem Thermometer im Loch) und das zu sprengende
Material nach folgender Tabelle beriicksichtigt werden:

Temperatur und Objekttemperatur

Material des zu sprengenden Objektes

bestimmen Folgendes: -5°C - 0°C - 10°C - 15°C | 10°C - 30°C 30°C - 50°C
Quellsprengstoff DYNACEM - Typ STANDARD SUMMER SUMMER+
Bohrloch- Stahlbeton / Granit, Basalt 5/5cm 4/4cm 4/3-4cm 4/ 3-4 cm 4/ 3-4 cm
durchmesser?

@ Beton, weiches Gestein 4-5cm  3-4cm 3cm 3cm 3cm

Zeit zam Brechen | 1 opapstand 5 0 6-18h  4-12h  2-6h | 6-18h  2:6h| 6-18h  2-6h
durchiesser Lochabstand 10-15 2 | 24-144h  12-72h  3-18h |24-144h 3-18h|24-144h 3-18h
Wassertemperatur® warm zwischen kalt und Umgebungstemperatur
Wasserzugabe je 5 kg Pulver siche Plastiktiite

Bohrloch- | Stahlbeton, Granit, Basalt 5-10 o

abstand Beton / weiches Gestein 10-15 / 10-20 o

Minimale Borlochtiefe 50

Die Zeit bis zur Rissbildung betrigt meistens von ein paar bis zu 24 Stunden. Jede Variante wirkt
schnell in der Hochsttemperatur ihres Anwendungsbereichs (sprengt meistens den Felsen in 3-18
Stunden beim Bohrlochdurchmesser @ = 40 mm). Die Reaktion lduft langsamer ab und die Dauer
des Sprengvorgangs erhoht sich fast auf das Zweifache mit gleichzeitigem Temperaturriickgang
um alle 5°C oder bei Durchmesserverkleinerung bis auf 30 mm. Die Leistung unterhalb
des Temperaturbereichs ist sehr langsam.

! Der Expansionsdrucks von Dynacem wird fiir jede Produktserie (Charge) griindlich untersucht, bevor diese zum Verkauf
freigegeben wird - siche Anhang zur Dynacem-Datenblatt am Dateiende.

2 Der Quellsf)rengstoff DYNACEM lisst sich haufig erfolgreich bei Lochern mit einem kleineren Durchmesser als dem
in der Tabelle angegebenen anwenden, insbesondere bei warmem Wetter oder wenn die Elemente nicht verstérkt sind
und eine lédngere Rissbildungszeit akzeptabel ist.

% anpassen, Temp. der Pulver-Wasser-Mischung darf bei STANDARD 25 °C, bei SOMMER 35 °C nicht iiberschreiten.
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Um die Reaktion zu beschleunigen*: Lochdurchmesser vergroBern, Lochabstand verringern,
DYNACEM mit warmem Wasser anmischen und moglichst wenig Anmachwasser verwenden.
Fiir professionelle Anwender sind Dynacem Beschleuniger- und Verzogerer-Zuséatze erhéltlich.

ACHTUNG: je groBBer der Bohrlochdurchmesser und/oder die Temperatur im Loch, desto leichter
erhitzt sich und desto schneller reagiert Dynacem, und desto stirker seine Wirkung.
Ein Durchmesser iiber 40 mm oder Anwendung iiber dem maximal zulédssigen Temperatur-
grenzwert kann zum Kochen, z Dampfen und zum gefihrlichen, plétzlichen Herausspritzen
der Masse aus den Bohrlochern fithren (Blow-Out-Effekt). Jede Version kann jedoch
bis zu 5 °C tiber ihrem Temperaturbereich verwendet werden, wenn der Lochdurchmesser 30 mm
nicht liberschreitet.

Bohrlocher:

die Temperatur im Objekt im ersten gebohrten Loch messen, abwarten und noch einmal messen,
falls sich das zu sprengende Objekt durch die Messung erwirmt haben konnte,

gemil der oben angefiihrten Tabelle die Durchmesser an die Temperatur im Objekt und nicht an
die Lufttemperatur anpassen,

die effektivste Nutzung des Expansionsdrucks sichern Locher, die senkrecht zur angebohrten
Oberfliache sind und parallel und im Abstand von 4 bis 10 Durchmesser zur nichsten Freifliche’
verlaufen,

Bohrldcher sollten moglichts tief sein, mind. das Fiinffache vom Durchmesser,

es kann sein, dass Dynacem keine Wirkung entfaltet in Lochern, die flacher sind als das Fiinffache
des Durchmessers,

am einfachsten bohrt man mit einem pneumatischen oder hydraulischen Gesteinsbohrhammer mit
eingesteckter Bohrstange und einem Meifel-Bohrer oder mit einem Kreuzschneide-Gesteinsbohrer
z.B. RH, BBD, DKR, LHD, Cobra (Atlas Copco),

Wasser, Bohrstaub und/oder lose Partikel entfernen. Die Wandungen diirfen trocken oder feucht
sein, aber stehendes Wasser muss entfernt werden,

durchgebohrte Locher konnen provisorisch geflickt werden, um das HerausflieBen der Masse vor
dem Erstarren zu verhindern,

Bohrlécher mit Decken oder Planen gegen Staub, Sonneneinstrahlung, Wéarme oder Frost schiitzen.

Anmischen:

samtliche Sicherheitsvorschriften im Sicherheitsdatenblatt beachten,

am besten zur Probe eine kleine Materialmenge anriihren und eine Offnung fiillen,

zuerst den Verbrauch berechnen, die benétigte Pulvermenge DYNACEM abwiegen und Wasser abmessen,
je weniger Wasser, desto stirker wirkt die Mischung. Nur so viel Wasser nehmen und nur so lange
rithren, wie fiir eine homogene, fliissige Konsistenz dicker Sahne notwendig ist,

der mittlere Wasserverbrauch ist auf dem Beipackzettel oder auf den Plastikbeuteln mit Dynacem
angegeben,

nur so viel Pulver anrithren, wie viel innerhalb von max. 3 Min. verarbeitet werden kann.
Je langer und je mehr Pulver in einem Behélter angeriihrt wird, desto einfacher kann die
Erwédrmung und die Reaktion des Materials erfolgen,

vor jedem Anmischen dafiir sorgen, dass das Rithrwerk und der Behilter frei von Riickstdnden
des letzten Riihrgangs sind,

am besten die ganze notwendige Wassermenge in den Riihrbehélter geben und auf niedriger Stufe
riihrend das ganze Pulver innerhalb ca. 1 Min. reinschiitten, wenn die Mischung zu dick wird:
kréftiges Rithren macht sie fliissiger,

4 Eine langsamere chemische Reaktion und eine lingere Zeit bis zur Rissbildung sind erforderlich, wenn Sie eine grofe
Anzahl von Lochern fiillen miissen und erwarten, dass alle Locher gleichzeitig funktionieren, beispielsweise beim
Trennen oder Spalten groBer Natursteinblocke.

5 In allen Fillen ist fiir mindestens eine Freifliche zu sorgen, d.h. eine Oberfliche des abzubauenden Obf' ektes, die ohne

Widerstand dem Expansionsdruck ausweichen kann. Falls keine solche Freiflache vorhanden ist (alle Oberflichen
verankert), ist diese zu allererst herzustellen - sieche Kapitel ANORDNUNG DER BOHRLOCHER.
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e am besten ein Hochleistungsriihrgerét fiir Mortel oder Farben mit mind. 1000 W Stirke benutzen,
das Material kann aber auch per Hand angeriihrt werden,

e die Masse kann unter Zugabe von mehr Pulver mit der Hand geknetet werden, die so erreichte fast
plastische Konsistenz eignet sich besonders fiir waagerechte Offnungen,

e Riickstinde des letzten Riihrgangs, Behiltnisse aus Aluminium, Lagern der Utensilien im Sonnen-
licht oder in der Ndhe von Wirmequellen, zu langes Riihren kdnnen - v.a. im Sommer - einen
vorzeitigen Reaktionsbeginn schon wihrend der Riihrphase hervorrufen.

ACHTUNG, falls DYNACEM beim Anmischen warm wird, ""qualmt' oder rasch austrocknet,
stoppen Sie das Riihren und verteilen die komplette Masse groBflichig auf dem Boden.

Befiillen der Bohrlocher:

o samtliche Sicherheitsvorschriften im Sicherheitsdatenblatt beachten,

e Bohrlocher direkt nach dem Bohren nicht verfiillen, falls sich das zu sprengende Objekt durch
das Bohren erwéarmt haben konnte,

o die Sauberkeit der Bohrlocher priifen,

o zuerst die Offnungen in der nichsten Nihe von Freiflichen befiillen,

« am einfachsten ist es, Offnungen aus Mischeimer oder GieBkanne mit fliissiger Masse zu befiillen,

¢ in waagerechte Bohrlocher zum Schluss PVC-Knie reinstecken und fliissige Mischung hineingief3t
oder stiickchenweise mit plastisch angeriihrter Masse befiillen und mit einem Stab stochern,

¢ in waagerechte Bohrlocher zum Schluss ein PVC-Knie reinstecken und fliissige Mischung hinein-
gieflen oder stiickchenweise mit plastisch angeriihrter Masse befiillen und mit einem Stab stochern,

¢ nicht bis zum Rand verfiillen: 2-3 cm frei lassen,

e um tiefe und/oder schmale Bohrlocher griindlich zu verfiillen, sollte am besten flieBfdhige Masse
verwendet und entliiftet werden. Dafiir wird in die Offnung ein diinner Stab eingefiihrt und wihrend
des Befiillens hin- und herbewegt,

e die filir einen einzelnen Riss in einer Linie positionierten Bohrldcher sind direkt nacheinander
ohne Pausen zu befiillen,

o die Offnungen nicht zustdpseln, sondern 12 h lang mit einer hellen Plane vor Sonne und Regen
schiitzen, wihrend der gesamten Bauarbeitszeit mit einer Matte vor Frost schiitzen,

o die verfiillten Locher konnen geflutet werden und diirfen - wenn nétig - unter Wasser bleiben,

e mind. wihrend der ersten 12 h nach dem Verfiillen ist sicherzustellen, dass sich niemand
in der Néhe befindet und in die Locher hineinschaut,

e niemals in die mit Dynacem befiillten Locher hineinschauen, auch nicht in Schutzkleidung und
mit Schutzbrille,

e Materialreste aus dem Riihrbehélter griindlich mit Wasser verdiinnen und ausspiilen, damit
der nichste Riihrgang nicht beeintréchtigt wird.

VYERBRAUCH

Eine 5 kg-Packung Dynacem reicht normalerweise aus, um 0,55 m? Beton oder 0,35 m? Hartgestein
zu brechen oder lose Steine / Felsbrocken mit einem Volumen von 1 bis 5 m?® zu brechen / zu spalten
(je nach gewlinschter Grofe der gespaltenen Stiicke). Eine 20 kg-Packung reicht normalerweise
fiir 2,2 m® Beton oder 1,4 m?® Hartgestein oder fiir 4 bis 20 m? lose Steine / Felsbrocken (wie oben).

Den Bedarf an Dynacem-Pulver ermitteln Sie am besten anhand des Durchmessers @ und der Tiefe
der Locher. Ungefdhre erforderliche DYNACEM-Menge zum Fiillen eines Lochs mit einer Tiefe
von 1 m als Funktion des Lochdurchmessers:

Bohrloch-Durchmesser @ 10 mm 16 mm 22 mm 26 mm 28 mm 30 mm
DYNACEM [kg] 0,14 kg 0,4 kg 0,7 kg 1,0 kg 1,1 kg 1,3 kg
Bohrloch-Durchmesser @ 32 mm 34 mm 36 mm 38 mm 40 mm 42 mm
DYNACEM [kg] 1,4 kg 1,6 kg 1,8 kg 2,0 kg 2,2 kg 2,5kg
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Der Dynacem-Verbrauch [kg/m?®] zum Brechen von Fels und Beton zum Entfernen der Deckschicht
(Teil der Dicke) von einem festen Untergrund, mit verschiedenen Lochdurchmessern o
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und Lochabsténden S:
Bohrloch- Lochabstand S im quadratischen Bohrmuster:
_Durchmesser (entspricht den Querschnittsabmessungen der gerissenen Stiicke)
[mm] 25x25cm 30x 30 cm 35x35cm 40 x 40 cm 45x 45 cm 50 x 50 cm
o=24 13 9 6,5 5
2=26 16 11 8 6 5
=28 17,5 12 9 7 5,5 4,5
=30 21 14 10,5 8 6,5 5
2=32 22 15,5 11,5 9 7 5,5
=734 25,5 18 13 10 8 6,5
=736 29 20 15 11 9 7
=138 32 22 16 12,5 10 8
2=40 35 24,5 18 14 11 9
2=42 28 20 15,5 12 10

A

Dunklere Zellen zeigen den Verbrauch fiir typische Kombinationen von Lochdurchmesser @
und Lochabstand S bei harten und sehr harten Gesteinen an.

Der Dynacem-Verbrauch [kg/m?®] zum Entfernen der gesamten Dicke einer festen Schicht, die vom
Untergrund getrennt ist (z. B. Gestein mit natiirlichen horizontalen Rissen oder Betonplatten
auf Kunststofffolie/Sand), kann bis zu 50 % niedriger sein als die in der obigen Tabelle
angegebenen Werte. Ausgehend von typischen @-S-Kombinationen ist es moglich, die Bohrtiefe
und/oder den Lochdurchmesser schrittweise zu verringern und/oder die Locher nicht randvoll
zu befiillen und dabei die Ergebnisse zu beobachten.

Geschitzter Verbrauch von DYNACEM in Abhéingigkeit von der gewihlten Abbruchmethode:

- ZERKLEINERN erfolgt durch ein angelegtes
Lochraster und zerstort das ganze Objektvolumen.
Beim Zerkleinern ist der DYNACEM-Verbrauch
hoch. Verbrauch betrégt etwa:

- TEILEN erfolgt durch angelegte Lochlinien und teilt das
Objekt in aufladbare und transportfahige Stiicke. Beim
Teilen héngt der Verbrauch von der Transportmdglichkeit
und der StiickgroBe ab und betrégt etwa:

- lose Blocke, Felsen,

e o 0o 00 . 0,5 - 5 kg/m?
e ® o o o Felsbrocken: 1 -5kg/m’ E gm
NSRRI - Fels: 5-20 kg/m’ 4§
e o o oo ~beton 5 -15 kg/m? <

- Stahlbeton: 10 - 30 kg/m®
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ANORDNUNG DER BOHRLOCHER

Bohrlocher beeinflussen einander bei der Rissbildung. Die Planung der Lochanordnung
ermoglicht den gewiinschten Effekt zu moglichst niedrigen Kosten und in kiirzester Zeit.

Beim Zerlegen von Steinen verursacht eine Bohrung Optionen fiir die Lochanzahl:

3 oder 4 Risse. Zwei Locher mit einem Durchmesser

von 35 mm spalten einen Felsbrocken mit einem

Durchmesser von 3 Metern in zwei Hailften. Je mehr \, . ®
Locher, desto mehr Risse und Triimmerteile. .

Damit im abzutragenden Objekt Risse entstehen und

WaChsel’l k()nnen, muss €S elne Freiﬂﬁche besitzen, Die Anzahl der Locher hangt von der GrofB3e des
die sich in Folge der Dynacem-Ausdehnung Steinblocks und von der gewiinschten GroBe der

uneingeschrinkt bewegen kann. Triimmerteile ab (vor Ort gegebene Mdglichkeiten
hinsichtlich des Aufladens, Transports und der
Verwendung).

Die beste Wirkung bieten Bohrlocher, die parallel per Abstand der #uBersten Offaung zur freien
zu den Freiflichen hergestellt werden. In solchem Fall = Steinkante (Freifliche) darf nicht das 15fache des
bewegt die ganze Expansionskraft das abgespaltene Bohrlochdurchmessers tiberschreiten.

Element in Richtung der Freifliche. o ] )
Variante A: Der Stein liegt zum Teil unter der Erdoberfliche und Beispiele der Steinlage und = der wirksamen
nur der Felskopf ist frei zuginglich. In solchem Fall sind Bohrungen je nach Stadium der Freilegung und
horizontale Bohrungen die besten (oft nicht moglich), effektiv sind  VergroBerung der Freifliche:

auch Winkelbohrungen, aber vollkommen uneftektiv sind vertikale

A B C
Bohrungen.
Variante B: FEin einseitiger freier Zugang macht die vertikalen \//
Bohrungen wirksam. /

Variante C: Wenn der ganze Steinblock frei liegt und von allen
Seiten zugénglich ist, sind alle Bohrungsarten wirksam. Die
Bohrtiefe sollte 50% des Steinblockdurchmessers iiberschreiten.

Platten und Boden aus Beton, die mit Winden veran- Schriagbohrungen brechen aus einem Felsen oder
kert sind oder groBe Felsschichten haben nur eine net Betongla“e e Fege%na%h. Olll’en heraus  (in
horizontale Freifliche und daher sind vertikale Zégégl?cghe nglrévzrgrgggchm). und - zwei
Bohrungen darin unwirksam. Zuerst muss mit einem & '

Diamantkronenbohrer eine Linie vertikal gebohrter, i ol
ineinander greifender Locher hergestellt werden.

Alternativ kann man durch Schrigbohrungen einen 1

Kegel ausbrechen, um neue Freiflichen zu schaffen. 2 2

Den iibrigen Bereich zerstort man mit jetzt wirksamen

Schrig- oder vertikalen Bohrungen. : : —
1 - zusitzliche vertikale Bohrungen in dicken

Die Tiefe der Offnungen SOH das Fﬁnffache deS ihl‘es Schichten Wirken mlt den SC régbohrungen
Durchmessers und 80 % der Bodendicke iiberschreiten. In diinnen zusammen

Boden bohrt man schrig, um dadurch tiefere Bohrlocher 2 - Zone, die mit jetzt wirksamen Schrig- oder
zu bekommen. vertikalen Bohrungen zerstort werden soll

Lochraster im bewehrungsfreien Objekt zerstort, Artder Locherabstinde: _
d.h. zerkleinert das gesamte Objektvolumen. - Raster (Brechen): - Linien (Teilen):

Wenn die Triimmerteile manuell, oder mit Handwerkzeugen, L N/ ) ®

abtransportiert werden, sollten die Abstinde zwischen den [ L4 [ ]

Offnungen 30 cm nicht Uberschreiten. GroBere Abstinde, g ® o o L]

z. B. 40 cm, kdnnen gemacht werden, falls der Schutt mit einem

Bagger abgetragen wird. [ e o L]
[ J

Locherlinien teilen das Objektvolumen in aufladbare, L T

transportféhige, brauchbare, nicht beschidigte Elemente.
Art der Locherabstinde in einer Linie:

Linienbohrungen konnen je nach Abstand sowohl - groB: - klein:
einen als auch mehrere Risse schaffen. Entscheidend
1 4 v IL L

dabei sind: I } =

L - Abstand der Locher P =9 9,0 o

k - Entfernung der Linie zur Freifldche. =
L=k L<k
ergibt einen Hauptriss  ergibt nur einen
und die senkrechten Hauptriss.

Risse,
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Nicht befiillte Bohrlocher halten die Risse von sich
fern. Eine Linie von unbefiillten Bohrlochern dient als
Markierung der abzutragenden Zone.

Abbauen der oberen Schicht eines dickeren
Felsenmassivs beginnt mit Bohrungen kurzer Ldcher,
um auf diese Weise den Sockel abzuschaffen und eine
gleichmifBige freie Flache (Kliff) zu bekommen.
In der 2. Etappe werden Locher parallel zur Freifliche
gebohrt und zwar ein paar cm tiefer als die vorgesehene
Abbruchlinie. Alle 5 bis 15 Stunden wird eine Reihe
(am besten eine) oder zwei Reihen Bohrldcher verfiillt.

Gewinnung von Naturstein-Blocken erfolgt durch
Bohrlochreihen im Abstand von 10 Durchmessern (7
Durchmesser fiir eine glatte Spaltfliche). Die Anzahl
der beschéddigten (gerissenen) Blocke ist wesentlich
geringer als beim Einsatz von Sprengstoft.

Bei Stahlbetonwinden oder -platten eignen sich
am besten Bohrungen parallel zur Bauteiloberfliche,
die sich in der Mitte des Querschnitts und hinter bzw.
zwischen den Bewehrungslagen befinden.

Lange Fundamente und Stahlbeton- (und Beton-)
balken sprengt man am schnellesten und am billigsten

durch Teilen.

Die Bohrlécherlinien werden so angebracht, dass sie senkrechte
Risse entstehen lassen. Innerhalb der Risszone kann der Beton
leicht entfernt werden, die Bewehrung wird freigelegt und kann
sehr leicht durchgeschnitten oder durchgebrannt werden. Die
Anwendung dieser Teilungsmethode wird jedoch schwierig, wenn
sich die Langsbewehrungsstiabe auch in der Mitte des Querschnitts
oder in der Nidhe einer unzugénglichen Oberflache des Elements
befinden. DYNACEM zerstort gelegentlich Bewehrungseisen mit
Durchmesser bis zu 12 mm.

Um  Stahlbetonobjekte in kleine Elemente
zu zerlegen, empfiehlt es sich am besten nur eine
einzelne Reihe von Lochern als Erstes zu bohren
und zwar 4 Durchmesser von der Objektkante entfernt.
Der Widerstand des inneren Betonblocks fiithrt zum
Zerdriicken des Betons zwischen den Bohrlochern
und zur Freilegung der Bewehrung. In der zweiten
Etappe wird der {ibrige unarmierte Beton zersprengt.

Durchtrennen eines Stahlbetonpfahls beginnt man
mit einem horizontalen Markierung-Riss (Ldcher
ringsum zum Inneren des Pfahls) und mit Freilegung
der Bewehrung (vertikale Locher direkt an den
Bewehrungseisen).

Zweiter Schritt ist das Zerdriicken des {ibriggebliebenen
Betonsockels.
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Risse gehen nicht iiber die Linie der unbefiillten
Locher:

Der Bohrlochabstand S im quadratischen Raster
muss immer kleiner sein als die Bohrlochtiefe D.
Aullerdem darf der Abstand S nicht {iberschreiten
(harte Felsen/weiche Felsen):

5x5/10x10 Durchmesser 10x10/20x20 Durchmesser
Etappe 1 Etappe 1 Etappe 2 - S
Variante A Variante B

Tiefe der Locher 80-85% der Blockhohe.
Maks. Blockbreite: 600 cm und mehr.

Eine waaggrechte

Linie von Offnungen

wird dann gebohrt,

wenn keine natiir-

lichen waagerechten '

Teilen von Stahlbeton durch Locherreihen.

Die in Locher gesteckten Stahlblech- (oder Holz-)
leisten bestimmen die Rissrichtung und leiten die
ganze Expansionskraft in vorgegebene Rissrichtung.
Locher ohne Leisten: Locher mit Leisten:

Risse vorkommen:

e ° o o
{ ] Y o o
L ] ° 0 o
L4 ] o o

schaffen Hauptrisse
und unerwiinschte
seitliche Risse.

schaffen breite Haupt-
risse ohne seitliche
unerwiinschte Risse.

Zerdriicken (zerstoren) von Stahlbeton:
e © & & & o o PR T e
o L ’ !
(<~
° L4 > .
e o0 0 0 0o B i

1 - Freilegung
und Demontage
der Bewehrung

2 - Betonzerkleinerung

Bei sachgemidflem Bestimmen der Durchmesser
und Abstinde wird die Bewehrung vollstindig
freigelegt. Die Bohrtiefe sollte 90% der
Elementhohe iiberschreiten.

Schmtt und Luftaufnahme des Pfahlskopfes:

l- dle in der 1. Etappe zu befiillenden Locher
2 - die nach dem Abtragen des Schutts
zu befiillenden Locher in der 2. Etappe

lo
°£~

0\.,.

\
.\./
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SICHERHEITSMAGBNAHMEN

Der Quellsprengstoff DYNACEM hat ein Zertifikat vom polnishen PZH erhalten (Nationales
Hygieneinstitut Warschau, Polen).

Ahnlich wie seine Hauptbestandteile (Kalk und Zement), wird es als reizend eingestuft. Kein
Erwerbsschein und keine Schutzvorkehrungen fiir explosive Sprengmittel ndtig. Das Produkt
ist gefdhrlich bei Anwendung, die gegen in dieser Datenblatt und im Sicherheitsdatenblatt
enthaltenen Vorschriften versto3t oder bei zweckentfremdender Anwendung. Der Quellsprengstoff
Dynacem ist nicht gefdhrdend fiir die Umwelt.

Die wichtigsten Gefahren:

e beim Nichtbefolgen der Vorschriften kann das Produkt, nach dem Eingieen in die Bohrldcher,
unvorhersehbar erwirmen, "qualmen" oder schnell austrocknen, was auf sieden hindeutet, der
Wasserdampf kann dann plotzlich den ganzen Lochinhalt in die Luft herausschieen, was
Korperverletzung, Beschiddigung der Schutzbrille nach sich ziehen kann. Hineinschauen in die
verfiillten Offnungen kann Erblindung nach sich ziehen. Dies kann passieren, wenn: DYNACEM-
-Variante (STANDARD/SOMMER/SOMMER+), Bohrlochdurchmesser, Temperatur von
DYNACEM und von Anmachwasser nicht an die Temperatur des abzubauenden Objektes
angepasst wurden, oder wenn das Produkt zu reagieren beginnt und im Mischer vor dem Einfiillen
hei wird, oder wenn die Sonne auf die gefiillten Lécher schien,

e beim Nichtbefolgen der Vorschriften kann das Pulver-Wasser-Gemisch im Riirhwerk beim
Anmischen reagieren, Warme erzeugen und sieden, was zu Verbrennungen und ernsten
Augenschiden fiihren kann. Dies kann vorkommen, wenn Riihrgerdt und Behélter nicht séduberlich
gereinigt werden und Riickstéinde in die frische Portion gelangen, die Riihrzeit oder die Zeit bis zum
Verfiillen zu lang ist, oder wenn Utensilien warm gelagert werden,

e Transport und Anriihren des Produktes kann zur Staubbildung fiihren, was in Verbindung
mit Schweill oder Tridnen ein stark alkalisches Millieu bildet und Haut- und Atemwegreizungen
hervorrufen und Augen schiadigen kann.

Gefahrenvermeidung:

¢ von der Homepage www.dynacem.com/de-de die aktuelle Datenblatt und das Sicherheitsdatenblatt
herunterladen,

e Produktanwendung einer Person anvertrauen, die die aktuelle Datenblatt und das Sicherheits-
datenblatt kennt und die Anwendugsempfehlungen wie auch die Sicherheitsvorschriften
und Selbstschutzmafinahmen kennt unt versteht,

e beim Planen der Arbeitsschrittreihenfolge bedenken, dass der Abbruch eines Objektelemenentes
einen Stabilititsverlust des Objektrestes nach sich ziehen kann,

o fiir ausreichende Menge sauberen Wassers zum Spiilen von Haut und Augen sorgen,

¢ keine Kontaktlinsen benutzen, Hautschutzkreme benutzen, vor der Pause und nach dem Beenden
aller Arbeiten Hande waschen,

e mit CE gekennzeichneten Selbstschutzmallnahmen benutzen: eine individuell angepasste
Schutzbrille, sdurefeste Handschuhe, Atemschutzmasken mit Partikelfilter (Gesichtsschutz
fiir Arbeiten bei Staubbildung oder in geschlossenen Riumen), Schutzhelm und Schutzkleidung
(lange Armel und Hosenbeine),

¢ keine Staubbildung verursachen,

e DYNACEM-Variante (STANDARD / SOMMER / SOMMER+), Bohrlochdurchmesser und
Wassertemperatur der Temperatur des abzubauenden Objektes anpassen,

e vor jedem Riihrgang sicherstellen, dass Riihrwerk wie Behiltnisse frei von Resten des vorigen
Arbeitsgangs sind,

e das Produkt stets beim Anmischen beobachten und bei Wéirmebildung und beim "Qualmen"
oder bei plotzlicher Austrocknung sofort auf dem Boden breitflachig verteilen,

e niemals in verschlieBbare, sich nach oben verengende Behélter (z.B. Flaschen) und in Holzl6cher
einfiillen,

e im Sommer eher im Schatten anriihren - friih morgens (am besten) oder abends, Sonne und
Mittagszeit meiden, Wasser und Pulver nicht in der Sonne lagern, kaltes Wasser vorziehen, kalte
Behilter und Rithrwerk,
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o die befiillten Offnungen sollen mit einer hellen Plane vor Sonne und Regen geschiitzt werden und
mindestens bis zu 12 h nach Befiillen darf sich niemand in der Ndhe aufhalten oder in die Locher
hineinschauen,

¢ niemals in die mit Dynacem befiillten Locher hineinschauen, auch nicht in Schutzkleidung und mit
Schutzbrille,

e trocken lagern.

Erste Hilfe:

¢ bei Augenkontakt: minutenlang unter laufendem Wasser spiilen und Arzt konsultieren,

o bei Hautkontakt: die gereizten/verbrannten Stellen mit Seife und Wasser waschen und griindlich
abspiilen,

o beim Einatmen: Person an die frische Luft fithren und Arzt rufen,

e beim Verschlucken: Mund ausspiilen und sauberes Wasser in kleinen Portionen trinken, kein
Erbrechen hervorrufen, sofort Arzt rufen.

Folgende Sicherheitsvorschriften sind zu beachten:

® © ©

Angepasste Atemschutzgerit Séurefeste Handschuhe Niemals in die Niemals in sich nach oben
Schutzbrille tragen tragen mit Quellsprengstoff verjiingende Gefifle
tragen befiillten Locher einfiillen

hineinschauen

VERPACKUNG UND LAGERUNG
Der Quellsprengstoff DYNACEM soll trocken gelagert werden.

Haltbarkeit mind. 12 Monate ab Kaufdatum. Nach 2 oder 3 Jahren kann das Material langsamer
wirken. Um die Haltbarkeit deutlich zu verldngern, sollte die Dynacem-Verpackung vorsichtig
am Rand eingepiekst werden und anschlieBend in Lebensmittelfolie vakuumverpackt werden.
Angebrochene Verpackungen luftdicht verschlieBen. In undichte Verpackungen gelangt
Feuchtigkeit hinein und verkiirzt die Haltbarkeit des Produktes.

Lieferform: 5-kg-Plastiksécke im Karton: 5, 10 oder 20 kg. Jeder Karton mit 5, 10 oder 20 kg
enthilt jeweils einen, zwei oder vier Plastiksidcke mit 5 kg Dynacempulver.

RECHTSBELEHRUNG

Alle Informationen und Empfehlungen zur Anwendung in dieser Datenblatt beruhen auf unserem besten Wissen und
unseren Erfahrungen. Sie sind jedoch nicht verbindlich und bieten kein Rechtsverhéltnis, keinen Vertrag und keine
Verpflichtung zum Kaufvertrag, auch die Genauigkeit und Vollstdndigkeit wird hiermit nicht garantiert. Vor der
Anwendung muss der Kéaufer selbst und auf eigenes Risiko die Eignung des Produktes einschétzen und die
Verantwortung dafiir iibernehmen. Wir tragen keinerlei Haftung fiir Schaden, Verluste, Verletzungen, direkte
und indirekte Beschidigungen. Wir garantieren den einwandfreien Zustand der von uns an den Kéufer versendeten
Produkte. Diese Garantieleistung ist auf das Umtauschrecht im Falle der nach unseren AGB festgestellten Méngel
eingeschriankt. Jegliche Informationen und Beschliisse, die iiber die vorliegende Datenblatt hinausgehen, sind
keinesfalls bindend und bediirfen der Schriftform. Mit dem Erscheinen dieser PK werden sdamtliche bisher erschienenen
PK ungiiltig. Der Inhalt dieses Dokumentes ist uhrheberrechtlich geschiitzt. Reproduzieren, Vervielfaltigung,
Inhaltsanderungen, Aufnahme ins Internet und jegliche Weitergabe einzelner oder kompletter Inhalte auf
elektronischem oder mechanischem Wege ist ohne schriftliche Genehmigung von OTiK Sp. z 0.0. 1n Gdynia untersagt.
Name und Logo DYNACEM sind eingetragene Warenzeichen der Firma OTiK Sp. z o.0. in Gdynia.

OTiK Sp.zo0.0. tel.: +48 58 6230498 Vor jeder Anwendung die aktuelle
ul. Hutnicza 4 +48 58 6230488 Datenblatt wie das Sicherheits-
81-061 Gdynia  fax: +48 58 6230496 datenblatt laden und durchlesen:
Polen info@dynacem.com www.dynacem.com

Stand: 2/2025



Anhang zum Dynacem-Datenblatt

Anstieg des Expansionsdrucks von Dynacem wird fir jede Produktserie (Charge) untersucht,
bevor diese zum Verkauf freigegeben wird. Unser Ziel ist es, den Kunden die heute
héchstmoégliche und messbare Produktqualitat zuliefern.

Die Untersuchungen werden in ausgewahlten Temperaturen des Anwendungsbereichs
von Dynacem durchgefihrt. Die Ergebnisse verschiedener Dynacem-Varianten zeigt
das Diagramm unten.

Jede Untersuchung wurde zum Schutz der Gerate unterbrochen, bevor der Druck 70 [MPa]
(=700 [Bar] = 7138014 [kg/m2] = 10153 [psi]) erreichte.

Dynacem expansion pressure vs. time
Dynacem expansionstryck vs tid
Expansionsdruck-Verlauf von Dynacem

70

60

50

40 ~{ = type STANDARD (-10...15C) in temperature +15 °C
—= type STANDARD (-10...15C) in temperature +2 °C

30 ~O= type STANDARD (-10...15C) in temperature -5 °C

~{ = type SUMMER (10...30C) in temperature +30 °C

Pressure Tryck Druck [MPa]

20 == type SUMMER (10...30C) in temperature +10 °C

~_= type SUMMER+ (30...50C) in temperature +50 °C

10 4 type SUMMER+ (30...50C) in temperature +23 °C

0 24 48 72 96 120 144 168 192 216 240 264 288
Time [hour] Tid [timme] Zeit [h]

Schlussfolgerungen

1. Jede Dynacem-Variante hat in jeder Temperatur einen deutlich héheren Druck entwickelt,
als die Zugfestigkeit von Beton, von mineralischen Baustoffen sowie den hartesten Steinarten.

2. Der Druck jedes Probekopers stieg im Moment der sicherheitsbedingten Testunterbrechung
weiterhin an. Bedeutsam hohere Druckwerte, deutlich Uber 70 MPa, entstehen in langerer Zeit.

3. Jede Dynacem-Variante wirkt langsamer und schwacher bei der minimalen Temperatur des
zulassigen Grenzwertbereiches und unterhalb ihres Anwendungsbereichs, und wirkt sehr
schnell bei der maximalen Temperatur ihres Anwendungsbereichs.

4. Der hohe Druck kann schnell in beliebiger Temperatur (von -10 bis +50° C) erreicht werden,
wenn man die richtige Variante des Produktes verwendet.

Gdynia, 14.02.2025

OTiK Sp. z 0.0. tel.: +48 586230498
® ul. Hutnicza 4 +48 586230488
«I» DYNACEM 81-061 Gdynia fax: +48 586230496

Polen info@dynacem.com




